
Maavarade jagunemine kasutusaladeks

uuringu kord kuni 31.12.2016 kehtiv uuringu kord

100 põlevkivi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 põlevkivi P

600 fosforiit 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 fosforiit F

1000 kristalliinne ehituskivi 2005. a määrus nr 44 - aluskorra ehituskivi G

1001 kõrgemargiline aluskorra ehituskivi - 2018. a määrus nr 52 aluskorra ehituskivi G

1002 madalamargiline aluskorra ehituskivi - 2018. a määrus nr 52 aluskorra ehituskivi G

1003 aluskorra täitekivi - 2018. a määrus nr 52 aluskorra ehituskivi G

801 tsemendilubjakivi 2005. a määrus nr 44 - lubjakivi C

802 tehnoloogiline lubjakivi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 lubjakivi C

803 ehituslubjakivi 2005. a määrus nr 44 - lubjakivi C

804 täitelubjakivi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 lubjakivi C

806 viimistluslubjakivi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 lubjakivi C

805 kõrgemargiline ehituslubjakivi - 2018. a määrus nr 52 lubjakivi C

807 madalamargiline ehituslubjakivi - 2018. a määrus nr 52 lubjakivi C

901 tehnoloogiline dolokivi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 dolokivi D

902 viimistlusdolokivi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 dolokivi D

903 ehitusdolokivi 2005. a määrus nr 44 - dolokivi D

904 täitedolokivi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 dolokivi D

905 kõrgemargiline ehitusdolokivi - 2018. a määrus nr 52 dolokivi D

907 madalamargiline ehitusdolokivi - 2018. a määrus nr 52 dolokivi D

1101 tsemendisavi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 savi S

1102 raskeltsulav savi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 savi S

1103 keraamiline savi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 savi S

1104 keramsiidisavi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 savi S

1205 ehituskruus 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 kruus K

1206 täitekruus 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 kruus K

1203 ehitusliiv 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 liiv L

1207 täiteliiv 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 liiv L

1201 tehnoloogiline liiv 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 liiv L

400 meremuda 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 meremuda M

301 järvemuda põlluväetiseks 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 järvemuda B

303 järvemuda raviotstarbeks 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 järvemuda B

500 järvelubi 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 järvelubi J

201 hästilagunenud turvas 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 turvas T

202 vähelagunenud turvas 2005. a määrus nr 44 2018. a määrus nr 52 turvas T
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